Filzen (Nepal)
Wolle geliefert aus Australien oder Neuseeland

Färbung erfolgt in externer Werkstatt

Kardieren der Wolle (Herauskämmen aller Knötchen und Schmutzstoffe)

Bearbeitung der Wolle mit Seife, starkes Ruppeln

Auswaschen in warmem Wasser 
Ausringen des Wassers (Einwickeln in ein Tuch)

Wiederholung des Seif- und Waschprozesses (4x-7x)
Beim Waschen werden die Taschen bereits geformt
Schleudertrocknung (ca. 20 min)
Außentrocknung (1 Tag)

